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Rapportnummer 16-PR149-SC 

 

Datum beproeving 1 t/m 3 en 6 t/m 7 februari 2017 

 

Datum rapport 20 maart 2017 

 

Aanvrager Scaldex  

  Kasteelstraat 160 

  9255 Buggenhout 

 België 

 
 
 
Omvang rapport Dit rapport bestaat uit 29 pagina’s. 
 
 
Betreft Beproeving van buigsterkte en afschuifsterkte volgens productnorm 

EN 845-2: 2013 en beproevingsnorm EN 846-9: 2016 van:  
   
 Stalen Lateien 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Laborant J.G. van de Wetering 

 

Technisch Manager ir. J.T. Boersma 

 
 

 
   
   


